Padlész6nyeg ragasztasa, lerakasi tanacsok

A padlészényeg készitésének menete

A szabasztervnek megfelel6en a szényegdarabokat a helylikre teritik. A hossziranyu illesztéseknél a sz6nyegszélek 1-3cm
atfedéssel keriilnek egymasra. Az atfedés mértéke attol figg, milyen modon kell a varratot elkésziteni. Tizott vagy szétt
szényegeknél, ahol a csomok sora mentén varratvagoé késsel egyenes lanciranyu vagast lehet késziteni, elég 1cm.
Tlnemezelt szényegeknél, ahol a PVC burkoldlemezhez hasonléan acélvonalzé mellett egy vagassal kell atvagni mind a két
szbnyeget, 3cm.

Kiterités utan univerzalkéssel kiszabjak a sarkokat, a beépitett szekrények, ajtotokok stb. helyét, majd visszagongyolik azt a
szbnyeget, ahol a ragaszté felkenését megkezdik.

Altalaban kisebb helyiségekben, amelyeknek alaprajza téglalap vagy olyan trapéz, amelyben derékszdgek is vannak, az egyik
fal mentén jé kezdeni. Kisebbnek azt a helyiségméretet nevezziik, amelynél a sznyeg keresztiranyban mért mérete két,
legfeljebb harom szényegszélesség méretnél kisebb. Nagyobb helyiség burkolasanal, tehat ahol tobb, mint 2 vagy 3
tekercset kell ragasztani, a kozépsé rész lesz az els6 ragasztandé szényeg, majd ettél jobbra balra a falak felé haladva
készil a tobbi.

A ragasztét fogas kendélappal kenik fel. Ha a munka kdzben a szényegen valamilyen szennyez6dés keletkezett, azt ki kell
tisztitani. A foltra szal esetleg minta szerint illesztett darabot acélvonalzéval és éles pengével atvagnak, és a két egybevago
darabot kicserélik. A vagasi szél lekalapalasaval a foltozast nem lehet észrevenni.

Ragasztas

A padloszdnyeget, élettartamat ndveli a leragasztas, mert az nem nyulik, gylrédik vagy torik meg, ami végleges elvaltozast
okozhat a sz6nyegen. Emiatt érdemes kerllni a szényeg csak a szélein torténd rogzitését is. Az igénybevétel mértékétdl
fuggben célravezetdbb a teljes fellletli ragasztast valasztani, mas esetben a széleken torténd ragasztast atlos iranyaval
egészitsik ki. A jutas hatl sz6nyeget mindenképpen teljes fellletén kell ragasztani.

A régzités soran célszeri vizes bazisu ragasztot alkalmazni, mert szilard kotése ellenére szikség esetén kdnnyen és az aljzat
sérilése nélkul felszedhet6 a padloszényeg, illetve nincs kellemetlen szaga. Hasonlé eredményt ériink el az ugynevezett
kétoldalu ragasztoszalaggal is.

Profil

A kulénbdz6 burkolatok talalkozasanal legesztétikusabb megoldas a hézagtakarok, illetve szintkiegyenliték alkalmazasa,
melyeket tobbféle kialakitasban és szinben ajanlunk. Specialisan padlészényegekhez kifejlesztett termék a padldszényeg
véglezaro.

Kezelés, a padlészényeg tisztitasa
Porszivézas
A szényegpadlo-feliletek csokkentik a levegd portartalmat, mivel a szall, finom port megkétik. A padléra kerdilt por rendszeres,
erds porszivozassal tokéletesen eltavolithato.
Altalanos tudnivalok:
Ovja a szényeget az erés napfénytdl és a durva mechanikus hatasoktél. A butorok tologatasa, a kemény, sorjas gorgéok, a
kiméletlen porolas karosithatjak a sz6nyeget.
Védje a sz6nyeget a nyilo ajtd koptatd és gylré hatasatol.
Az egyenletes igénybevétel érdekében érdemes a szényeget tisztitas utan idénként elforditva visszahelyezni.
A szbnyeg szallitasa, tarolasa mindig rancmentesen feltekercselve térténjen és ne hajtogatva.

Folttisztitas

Ne hagyja beszaradni a foltot. A folteltavolitas sikere elsésorban a folt keletkezése és eltavolitasa kozott eltelt id6tél fligg!
Tisztitas el6tt a darabos szennyezédést és a fellleten 1évé folyadékot tavolitsa el!

Célszerl az alkalmazni kivant folteltavolitd szert hasznalat el6tt egy kevésbé lathatd helyen kiprobalni, hogy a szényeg szinét,
anyagat nem karositja-e.

A folt eltavolitashoz tiszta, nem festett, lehetdleg fehér puha rongyot hasznaljon, amit sr(in cseréljen.

Ugyeljen arra, hogy a tisztitészer ne szivarogjon le a szényeg belsejébe.

A tisztitast a szényegtisztiton feltlintetett utasitas szerint végezze!

Ugyelni kell arra, hogy a szényeg ne legyen ataztatva.

Biztositsa a sz6nyeg gyors és teljes szaradasat!



